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112 年度「塑膠地磚」商品市場購樣檢測結果彙整表 

項 
次 

品名 廠牌 
規格/ 
型號 

產地 
製造商、委製商或進口商 

(含地址及電話) 
陳售地點 

(商店名稱、地址及電話) 
價格 

(單價/元) 
標示查核結果 品質項目檢測結果 

1 
塑膠地磚
2.0mm 松樂 2.0 

6”x36”
x2mm/色
號 TL5829 

臺灣 

三凱興業股份有限公司 

高雄市大寮區潮寮里田

單五街 10 號 

07-7878128 

全統木材行 

屏東縣屏東市自立路 179 號 

08-7522400 

600/盒 
○商品檢驗標識 
○中文標示 ○塑化劑含量 

2 
PVC 聚氯乙
烯防焰地
磚 

Winton 
帝寶系
列Ⅶ 

6”x36”
x2mm/L60
56 

臺灣 

允統塑膠工業股份有限

公司 

臺南市新化區中興路 460

號 

06-5903277 

建豐裝潢材料行 

屏東市公園東路 67 號 

08-7220534 

600/盒 
○商品檢驗標識 
○中文標示 ○塑化劑含量 

3 
特力屋無
鄰苯塑膠
地磚 

特力屋 
914x152x
2mm/TL34
71-P 

臺灣 

特力屋股份有限公司 

臺北市內湖區新湖三路

23 號 1、2、5 樓 

0800-008007 

特力屋股份有限公司鳳山分

公司 

高雄市鳳山區瑞隆東路 99 號 

07-7669000 

765/盒 

○商品檢驗標識 

●中文標示 

未標示表示製品種類之記

號，並已完成改善 

○塑化劑含量 

4 

特力屋防
水卡扣地
板6x36吋-
象牙枕木 

特力屋 

914.4x15
2.4x4.0m
m/貨號
14324852 

中國

大陸 

特力屋股份有限公司 

臺北市內湖區新湖三路

23 號 1、2、5 樓 

0800-008007 

特力屋股份有限公司鳳山分

公司 

高雄市鳳山區瑞隆東路 99 號 

07-7669000 

1690/盒 
○商品檢驗標識 
○中文標示 ○塑化劑含量 

5 
史東 XL 礦
石卡扣地
板 

史東 XL 

9”x48”
x5.5mm/
色號：
51838 

中國

大陸 

鑑麟實業股份有限公司 

臺中市北屯區崇德路三

段 908 之 2 號 

04-24221682 

豐麒實業有限公司 

高雄市仁武區八德西路 1531

號 

07-3735027 

1208/盒 
○商品檢驗標識 
○中文標示 ○塑化劑含量 
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項 
次 

品名 廠牌 
規格/ 
型號 

產地 
製造商、委製商或進口商 

(含地址及電話) 
陳售地點 

(商店名稱、地址及電話) 
價格 

(單價/元) 
標示查核結果 品質項目檢測結果 

6 

哈日嬌妻
地板-PVC
卡扣式 DIY
防滑耐磨
地板 

 

(W)153 
x(D)1222 
x(H)4.5m
m±5% 
/SK001(
淺原木
色) 

中國

大陸 

茂利通企業股份有限公

司 

臺北市中山區長安東路 1

段 56 巷 1 弄 2 號 

02-25819050 

網路家庭國際資訊股份有限

公司(PChome 24h 購物) 

臺北市大安區敦化南路二段

105 號 15 樓 

02-2704-0999 

https://24h.pchome.com.tw

/prod/QFAAFN-A9008496P 

1490/盒 
○商品檢驗標識 
○中文標示 ○塑化劑含量 

7 
Lvi.V 石塑
耐磨地板 萊 V 

1220 x 
230 x 
8mm/色
號：6603 

中國

大陸 

久久峰實業有限公司 

南投縣南投市營南里中

華路 140 號一樓 

049-2325488 

好美有限公司 

高雄市楠梓區德民路 981 之 2

號 

07-3646008 

1575/盒 

○商品檢驗標識 
●中文標示 

標示之厚度(7.5 mm)與英文

標示(8 mm)不一致。 

○塑化劑含量 

8 
華麗地磚
2.0mm 

南亞 
2.0mmx12
”x12”/
531 

未標

示 

南亞塑膠工業股份有限

公司 

好美有限公司 

高雄市楠梓區德民路 981 之 2

號 

07-3646008 

767/盒 

●商品檢驗標識 
未標示商品檢驗標識，經調
查已完成檢驗程序，屬漏標
情形，並已完成改善。 
●中文標示 

未標示以下事項: 

1.製造商地址。 

2.使用場所。 

3.表示製品種類之記號。 

○塑化劑含量 

9 
聚氯乙烯
地磚 嘉年華 

2.0x184x
1219mm/6
2212 

中國

大陸 

維東興業股份有限公司 

新北市土城區承天路 60

號 

02-2269-1190 

好美有限公司 

高雄市楠梓區德民路 981 之 2

號 

07-3646008 

924/盒 
○商品檢驗標識 
○中文標示 ○塑化劑含量 

10 
PVC 聚氯乙
烯防焰地
磚 

Winton 
登峰 2.0
系列 

2.0x184x
950mm/L1
101 

臺灣 

允統塑膠工業股份有限

公司 

臺南市新化區中興路 460

號 

06-5903277 

好美有限公司 

高雄市楠梓區德民路 981 之 2

號 

07-3646008 

872/盒 
○商品檢驗標識   
○中文標示 ○塑化劑含量 

「○」表示符合；「●」表示不符合 

https://24h.pchome.com.tw/?_gl=1*um6f3q*_ga*MjEzOTM1MzM5Ni4xNjIyNTEyNjA4*_ga_9CE1X6J1FG*MTY5MTk3NTI2Ni4xNS4xLjE2OTE5NzY0MDIuMTcuMC4w*_fplc*N1JxWmpISnVxNzFFb1pHc0xkUnV4Rk5OQXhtbnVnZjZJYjd6VUNaanJHcUpOMTJkSnVBT0FhUUJ6S2MzJTJGWGNZTm9PQkFwVUFwOXpONiUyRmFJZzZCeFBOR09jRjliemNyWjEyY1dVb0t4RSUyRjNiWmJmQ3IwRER4MjclMkYxakEza1ElM0QlM0Q.
https://24h.pchome.com.tw/prod/QFAAFN-A9008496P
https://24h.pchome.com.tw/prod/QFAAFN-A9008496P
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備註: 

1. 品質項目檢測：依據國家標準 CNS 8906「聚氯乙烯系地磚」檢測下列 6 種「塑化劑」含量，試驗方法參照 CNS 15138-1 檢驗，總和不得超過 0.1 %(質量比)。 

   （1）鄰苯二甲酸二丁酯 DBP 

   （2）鄰苯二甲酸丁苯甲酯 BBP 

   （3）鄰苯二甲酸二-2-乙基己酯 DEHP 

   （4）鄰苯二甲酸二辛酯 DNOP 

   （5）鄰苯二甲酸二異壬酯 DINP 

   （6）鄰苯二甲酸二異癸酯 DIDP 

  2. 標示查核：依據「商品檢驗法」第 11 條及 CNS 8906 第 10 節規定應標示項目如下： 

（1）商品名稱。 

（2）依下列情形之一，標示國內廠商之名稱及地址： 

A.國內製造之商品：製造商、委製商或分裝商。 

B.進口之商品：進口商或分裝商。 

（3）國曆或西曆製造日期(但有時效性者，應加註有效日期或有效期間)。 

（4）表示製品種類之記號： 

A. ST、TT：同質片狀地磚 

B. FT：異質片狀地磚 

C. KT：混合片狀地磚 

D. FOA：無膠片狀地磚 

E. FOB：薄型無膠片狀地磚 

F. TS：同質捲狀地磚 

G. FS：異質捲狀地磚 

H. HS：發泡異質捲狀地磚 

I. KS：緩衝性捲狀地磚 

（5）尺度(厚度、寬度、長度)。 

（6）防焰性標示(若有符合防焰)。 

（7）使用場所。 

（8）回收材料之比例(若使用回收材料)。 

（9）商品檢驗標識 

圖例： 

                         或 
 

 

 

D00000 

D00000 
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3. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為： 

  （1）品質項目：「塑化劑含量」全數符合規定。 

  （2）標示查核： 

A. 「商品檢驗標識」計 1 件不符合(項次 8)：未標示商品檢驗標識，經調查已完成檢驗程序，屬漏標情形，並已完成改善。 

B. 「中文標示」計 3 件不符合(項次 3、7、8)：項次 3-未標示表示製品種類之記號、項次 7-中文標示之厚度(7.5 mm)與英文標示(8 mm)不一致、項次 8-未標示製造商地址、使用

場所及表示製品種類之記號。 


